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دهچکی
در طی قرار گرفتن این مواد ،زمانمندي فیزیکی یک پدیده رایج در مواد جامد آمورف است که در طول زمان

تر از این دما شود که این مواد در دماي پایینافتد و از این حقیقت ناشی میفاق میاي اتّدر زیر دماي انتقال شیشه
بـه حالـت   تا گیرند هاي آرامی قرار میمواد تحت فرآیند،بنابراین. در حالت خارج از تعادل ترمودینامیکی هستند

گـرفتن  قرار. شوداین حرکت تدریجی به سمت حالت تعادل به عنوان زمانمندي فیزیکی شناخته می. تعادل برسند
. شـود اي باعث تغییرات فیزیکی در ساختار مولکولی پلیمرهـا مـی  ههاي طولانی در زیر دماي انتقال شیشدر زمان

کریسـتالی  ت مواد جامد آمـورف و یـا نیمـه   بنابراین مطالعه پدیده زمانمندي فیزیکی به هنگام کاربرد طولانی مد
افـزایش منجر به تغییر در خواص مکانیکی و فیزیکی مثل افزایش چگالی، ،زیرا زمانمندي فیزیکی،ضروري است

شکنندگی و کاهش میرایی، کاهش سرعت خـزش و آسـودگی از تـنش و همچنـین     مدول الاستیک، تنش تسلیم،
داده شده و سپس تأثیر آن بـر  ابتدا مفهوم پدیده زمانمندي فیزیکی شرح،در این مقاله. شودکاهش نفوذپذیري می

.شودررسی میپلاستیکی بهايبنديبستهحرارتیخواصونفوذپذیريمکانیکی،خواصروي


