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 مقدمه -1

 پژوهشیمقاله 

 بنديبسته صنعت دار درت تخته تراشه جهتيکامپوز يهایژگيو یبررس
       

 

 

 دهچكي
دار، آن را بته کكتی ا    شدة تخته تراشه جهتت خصوصيات خوب مكانيكی و قيمت مناسب فرآوردة مهندسی

كرده است. اکن محصول قابل با کافتت  بندي تبدل سا ي و بستهپركاربردترکن مشتقات چوبی در صنعت ساختمان

دارد و بتا و ن نستبتاک كتو ختود در برابتر انحترا ،       برهمانند ساکر اوراق فشردة مسطح چوبی ابعاد بزرگی را در

ها محافظت كالاها ا  ضربه، نوسانات دهد. علاوه بر اکنلاکه شدن و اعوجاج مقاومت مناسبی ا  خود نشان میلاکه

بنتدي خصوصتاک محصتولات    عنوان کكی ا  پركاربردترکن فرآوردة چوبی در صنعت بسته بهدما و رطوبت، آن را 

سنگين و صنعتی معرفی كرده است. مقالة پيش رو با توجهّ به جاي خالی اکن محصول در با ار اکتران قصتد دارد   

اکن كنندگان ان و مصر كنندگبراي توليدبندي ترکن مواد بستهكه اطّلاعاتی كاربردي را در مورد کكی ا  پرمصر 

 مكانيكی، و فيزکكی هايوکژگی توليد، خط مورد استفاده، اوليه مواد تارکخچه، كه اطّلاعات صنعت ارائه دهد. اکن

 .است شده گردآوري خارجی و داخلی معتبر منابع ا  شود،می شامل را فرآورده اکن كاربردهاي و استانداردها
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1- Sassafrass 

OSB

 .

                                                 
2- Aspect Ratio 

3- Elasticity 
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1- Phenol Formaldehyde 

2- Isocyanate 

[.7دار ]د تخته تراشه جهتيتولفرآکند ک يطرح شمات -1شكل 
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OSB

.

                                                 
1- Polymerization 

2- Forming 

 دارتخته تراشه جهت يكاربردها -2

I

(SIP)

                                                 
3- Structural Insulated Panels 

4- Skids 



 

 
 

 8931 زمستان -04شماره  -سال دهم                                                                                                                       

 

  

 

بررسی وکژگی
ت
ت تخته تراشه جه

هاي كامپو ک
ت بسته

صنع
دار در 

بندي
 

 

د يدر تول یمقدار مصر  انواع فرآورده چوب -1جدول 

[.11مربع ]ون فوتيلينر به ميپالت و كانت

 كل نريكانت پالت یانواع فرآورده چوب

 

 دارتخته تراشه جهت يبندطبقه -3
EN 300

(OSB/1) 

(OSB/2)

                                                 
1- European Norm (EN)  

OSB/3

OSB/4

I

 

ع مختلفکدار در صناتخته تراشه جهت يا  كاربردها يرکتصاو -2شكل 
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تخته  يبرا يارياخت یرنگ يكدبند امانهس -4

دارتراشه جهت

–

–

–

OSB

تخته تراشه  يبرا يارياخت یرنگ يكدبند امانهس -2ل جدو

 [.9دار ]جهت

 یكد رنگ نوع تخته

OSB/1 

OSB/2 –

OSB/3 –

OSB/4 

 

 دارتخته تراشه جهت یكکزيخواص ف -5

 رطوبت تعادل -5-1

                                                 
1- Standard Room 

 

  یت حرارتکهدا -5-2

λ

 

جذب صوت -5-3

  

  

 

  يثبات ابعاد -5-4

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2- Watt Per Meter-Kelvin 
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 بتدرصد رطو -5-5

 EN 300

 

تهيدانس -5-6

 
 

 ضخامت یدگيواكش -5-7

 

 یكيخواص مكان -6

 

  تهيسيمدول الاست -6-1

 

 

 یمقاومت خمش -6-2

 

 یداخل یچسبندگ -6-3

[.8ر در رطوبت پانل ]ييک درصد تغک ير ابعاد به ا اييتغ -3جدول 

 OSBانواع پانل 
 تغيير ابعاد به ا اي کک درصد تغيير در رطوبت پانل

 ضخامت )درصد( پهنا )درصد( طول )درصد(

OSB/2 

OSB/3 

OSB/4
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 DIN EN 300 (2006)دار نوع اول بر طبق استاندارد تخته تراشه جهت یكيو مكان یكکزيف يهایژگکحد مجا  و -4جدول 

 (OSB/1نوع تخته )

 واحد روش آ مون

 الزامات

 هایژگکو
 متر(یلي)مدامنه ضخامت اسمی تخته

 25تا  18 18 >تا  11< 11تا  6

EN 2N/mm 

EN2N/mm

EN2N/mm

EN2N/mm

EN 2N/mm

EN٪
 

 

 

 DIN EN 300 (2006)دار نوع دوم بر طبق استاندارد تخته تراشه جهت یكيو مكان یكکزيف يهایژگکحد مجا  و -5جدول 

 (OSB/2نوع تخته )
روش 

 آ مون
 واحد

 الزامات

 هایژگکو
 متر(یليتخته )م یدامنه ضخامت اسم

 41تا  32 < 32تا  25 < 25تا  18 18 >تا  11< 11تا  6

EN2N/mm 

EN2N/mm

EN2N/mm

EN2N/mm

EN 2N/mm

EN٪
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 داربا ار تخته تراشه جهت -7

                                                 
1- http://www.researchandmarkets.com 

 DIN EN 300 (2006)دار نوع سوم بر طبق استاندارد تخته تراشه جهت یكيو مكان یكکزيف يهایژگکحد مجا  و -6جدول 

 (OSB/3نوع تخته )

 واحد روش آ مون

 الزامات

 هاوکژگی
 متر(دامنه ضخامت اسمی تخته )ميلی

 41تا  32 < 32تا  25 < 25تا  18 18 >تا  11< 11تا  6

EN2N/mm 

EN2N/mm

EN2N/mm

EN2N/mm

EN 2N/mm

EN٪

 

 DIN EN 300 (2006)دار نوع چهارم بر طبق استاندارد تخته تراشه جهت یكيو مكان یكکزيف يهایژگکحد مجا  و -7ل جدو

 (OSB/4نوع تخته )
روش 

 آ مون
 واحد

 الزامات

 هایژگکو
 متر(یليتخته )م یدامنه ضخامت اسم

 32تا  25 < 25تا  18 18 >تا  11< 11تا  6

EN2N/mm 

EN2N/mm

EN2N/mm

EN2N/mm

EN 2N/mm

EN٪
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دار در ل عدم توسعه تخته تراشه جهتکدلا -8

 رانکا

 

 

 

 (FAOSTATر به مترمكعب )ياخ يهادار در سالتخته تراشه جهت ید جهانيمقدار تول -8جدول 

 سال

 منطقه
2114 2115 2116 2117 2118 

 آسيا

 چين

 تركيه

 اروپا

 آلمان

 امرکكا

 اکالات متحده امرکكا

 كانادا

 اقيانوسيه

 آفرکقا

 توليد جهانی كل
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 يريگ جهينت -9

 منابع -11

ها و تراشه یدهر جهتيتأث یبررس»

ن بر خواص تخته تراشه ساخته کمقدار ر 
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